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DESCRIPCION/DESCRIGAO

GTI EL5 CONTROL

Espesor total/Espessura total EN 428 mm 6.00
Espesor capa de uso/ EN 429 mm 200
Espessura camada de desgaste
Peso/Peso EN 430 g/m2 9240
Dlmep3|ones de las losetas/Dimensées dos EN 427 mm 650 x 650
mosaicos
CLASIFICACIONESICLASEIFICAQOES
Normas/Normas - - EN 649
Europeal/Europeia EN 685 clase 34 -43
Fuego/Fogo EN 13 501 -1 clase Bf-s1
EN 1081 Ohm 5x10* <Rt < 10°
Comportamiento electrost:cl’glcol IEC 61340-5-1 Ohm < 108
Comportamento electrostatico
ANSI / ESD-S7.1 Ohm 2.5x10* < Rt< 10°

Comportamiento electrostatico/ EN 1815 kv <2
Comportamento electrostatico IEC 61340-4-5 V < 100*
Proteccion cotra descargas electroestaticas/ ESDS20.20 - OK
Protegéo contra descargas eletrostaticas IEC 61340-5-1 . OK
Deslizamiento himedo / Escorregamento himido DIN 51130 clase R9
CUALIDADES TECNICAS/PERFORMANCES
Abrasion/Abraséo EN 660.2 mm® <4
Grupo de abrasion/Grupo de abraséo EN 649 - P
Type Binder Content ISO 10582 type |
Estabilidad dimensional/
Estabilidade dimensional EN 434 % <025
Dureza EN ISO 868 Hd >90
Determinacion del efectp de una silla con
ruedas (tipo W) / Resisténcia a cadeiras de EN 425 - OK
rodas (tipo W)
Resistencia térmica/Resisténcia térmica EN 12 524 W/(m.K) 0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores EN 20 105-B02 grado/grau 26
Tratamiento de superficie / Tratamento de ™

L - - Evercare
superficie
ReIS|s.tenC|a a'Ios: prpductos . EN 423 ) OK
quimicos/Resisténcia aos produtos quimicos
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR
TVOC (28 dias) ISO 16000-6 pg/ m° < 10
Certificado - - Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

] @ ll . ' .
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* Ensayo realizado con calzado de seguridad ESD (ABEBA y UVEX) / Teste efectuado com calgado de seguranga ESD ( ABABA e

UVEX)




